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SEDE Laboratorio de Ciencias Térmicas: Calle 54A # 30 - 01, Bloque M-9803 Sótano 2, Barrio Boston, Medellín, Antioquia, Colombia 
CÓDIGO 
SECTOR 

GENERAL 

CÓDIGO 
SECTOR 

ESPECÍFICO 
ENSAYO TÉCNICA 

SUSTANCIA, MATERIAL, 
ELEMENTO O PRODUCTO A 

ENSAYAR 
INTERVALO DE MEDICIÓN 

DOCUMENTO 
NORMATIVO 

L16 C70 
Análisis composicional por 

termogravimetría 
Gravimetría Plásticos 

0,001 % a 100 %  
Temperatura ambiente hasta 

1000 °C 
ASTM E1131-20 

 

SEDE Laboratorio de Materiales Poliméricos Calle 54A # 30 - 01, Bloque M-9804 Sótano 2, Barrio Boston, Medellín, Antioquia, Colombia 
CÓDIGO 
SECTOR 

GENERAL 

CÓDIGO 
SECTOR 

ESPECÍFICO 
ENSAYO TÉCNICA 

SUSTANCIA, MATERIAL, 
ELEMENTO O PRODUCTO A 

ENSAYAR 
INTERVALO DE MEDICIÓN 

DOCUMENTO 
NORMATIVO 

L24 C70 Tensión Mecánica Plásticos 
Fuerza 10 N a 90 kN  

Elongación: 0 mm a 700 mm 
ASTM D638-22 

L24 C70 Flexión  Mecánica Plásticos 
Fuerza 10 N a 90 kN  

Elongación: 0 mm a 12 mm 
ASTM D790-17 

 

SEDE Laboratorio de Microscopia Calle 54A # 30 - 01, Bloque M-9805 Sótano 2, Barrio Boston, Medellín, Antioquia, Colombia 
CÓDIGO 
SECTOR 

GENERAL 

CÓDIGO 
SECTOR 

ESPECÍFICO 
ENSAYO TÉCNICA 

SUSTANCIA, MATERIAL, 
ELEMENTO O PRODUCTO A 

ENSAYAR 
INTERVALO DE MEDICIÓN DOCUMENTO NORMATIVO 

L16 C60 
Determinación de la composición 

elemental 
SEM-EDX Metales 0.1 % a 100 % ASTM E1508-12a(2019) 

L16 C58 Análisis de la composición elemental SEM-EDX Concreto endurecido 0.1 % a 100 % ASTM C1723-16:2022 
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SEDE Laboratorio de investigación Parque I - Laboratorio de ciencias biomédicas: Calle 73 No. 76A-354, Bloque H-102 Vía al volador, Barrio Robledo, Medellín, Antioquia, Colombia 
CÓDIGO 
SECTOR 

GENERAL 

CÓDIGO 
SECTOR 

ESPECÍFICO 
ENSAYO TÉCNICA 

SUSTANCIA, MATERIAL, 
ELEMENTO O PRODUCTO A 

ENSAYAR 
INTERVALO DE MEDICIÓN DOCUMENTO NORMATIVO 

L03 C81 Citotoxicidad in vitro  
Espectrofotometría 

visible 

Polímeros 
Metales 

Nanomateriales 
Gel Conductor 

Viabilidad < 70 % respecto a las 
células no tratadas, tiene un 

potencial citotóxico. 

ISO 10993-5 Part 5 Ed 3-
2009  

 

 

 


